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再生骨材のポーラスコンクリートへの利用に関する研究

Utilization of recycled aggregate to the porous concrete 

磯村保司 t， 森野査二 tt， 岩月栄治 tt 
Yasushi ISOMURA， Keiji MORINO， Eiji IWATSUKI 

Abstract : This paper describes the possibility of the utilization of recycled aggregate and 

by-product aggregate to the porous concrete (POC). In this experiment， two kinds of recycled 

aggregates and a by-product slag aggregate were used; namely， recycled aggregate produced 

by crushing concrete made in laboratoη" another recycled aggregate produced by crushing 

五eld-demolishedconcrete， and electric arc furnace oxidizing slag aggregate， which is produced 

as a by-product仕omthe steel-making process園 Thisexperiment investigated how aggregate 

kind and void content of POC influence the strength， static modulus of elasticity， permeabihty 

of POC and coexistence of POC with plants. This study indicated that the continuous voids 

approximated 98% of the total ones， and the total voids were 20-30%. These voids influenced 

the properties and application ofPOC. The strength ofPOC was inversely proportional to the 

void quantity. And also the strength of POC using recycle aggregate adhered to coarse 

aggregate a large amount of mortar was low. In this case， to improve aggregate was necessary. 

The growth of the plants (Kentucky bluegrass and White clover) was possible by五llingthe 

void of POC in the fertilizer. The growth was about 8cm in height after two months. In the 

observation of the cross section of POC， the root of the plants grew to 5.5cm depth in the 

inside ofthe POC in two months. 17)18)19)叫

1 はじめに

コンクリートは、資源を大量に消費するので、循環

型社会の構築、資源・環境保全のために再生利用する

ことが求められている.その再生利用として、一つの

有力な方法は解体コンクリートから再生骨材を造るこ

とである.しかし、その用途のほとんどは低品質でも

利用可能な路盤材や裏込め材であり、付加価値の高い

ものへの利用が望まれている。

一方、コンクリートには自然環境に悪影響を及ぼさ

ないような工夫が求められるようになった.例えば、

河川|の護岸工事では、環境に配慮した構造物として植

物の繁殖、水質浄化、生物のすみかとしての機能を有

する緑化ポーラスコンクリートが注目されている 1)

このような背景から，本研究では再生骨材をポーラ
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スコンクリート用骨材として利用することを目的とし

て、再生骨材自体の諸性質やポーラスコンクリートの

強度特性・植物生育状況を調べることとした。

解体コンクリート塊をコンクリート用骨材として

利用する上で問題となるのは、吸水率が大きいこと，

骨材強度が小さいこと，骨材品質にばらつきがあるこ

と等である。そこで、本研究では性質の異なる 2種類

の再生骨材を用いることとした。 1種は解体コンクリ

ート塊から製造された一般的な再生骨材、他種は実験

室で作製したコンクリート供試体を破砕した再生骨材

である.また、製鍛工謹で副産物として発生する電気

炉酸化スラグを骨材としたもの、および比較のための

天然骨材として砂岩砕石を用いた。これら 4種類の骨

材を使用したポーラスコンクリートの全空隙率。連続

空隙率、圧縮強度、静弾性係数、および透水性を調べ

た。

次いで、緑化コンクリートへの利用可能性を調べる

ために実際に 2種類の植物の種子(ケンタッキーブル

ーグラスとホワイトクローパー)を植え付け、その生育

状況を観察した 3)4) 1 Z) 14) 15)。
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表 l 再生骨材作製用コンクリート配合表

粗骨材の
スランプ 空気量 W!C s!a 

単位量(kg!m3) AE 
最大寸法 水 セメント 細骨材 組骨材 減水剤

(mm) (cm) (%) (%) (%) W G S G (ml!m3) 

45 367 774 979 90 

50 330 788 996 50 

20 8.0 6.0 55 45 165 300 799 1010 34 

60 275 808 1022 32 

65 254 816 1032 32 

40 7 

唱争

唱診

。

35 

30 

E25 
童
謡20
1語
護 15
出

10 

日

(
聞
丘
三
)
邸
調
宏
司

z

a

n
件

。

1

u

n

ノ』

5 

0 

45 50 55 60 
水セメント比(%)

65 

図 1 再生骨材作製用コンクリート強度特性

2. 翼験方法

ト 1実験の概要

骨材粒径 5~15mrnの解体骨材、再生骨材 8)9)、電気炉

酸化スラグ骨材および天然骨材を使用し全空隙率 20、

25、30%を有するポーラスコンクリートを作製し、養

生後、全空隙率・連続空隙率、透水、圧縮強度、静弾

性係数および植物生育試験を行った。

2-2寵用材料

結合材として普通ボルトランドセメントと高炉水

砕スラグ微粉末心(置換率 50%)を用いた。減水剤は特

殊アニオン系高分子界面活性剤を用いた。今回使用し

た再生骨材は 2種類であり、解体コンクリート塊を

40rnm以下に破砕した骨材(以下解体骨材と称する)と

実験室で作製したコンクリート供試体をブレーキジヨ

ークラッシャで破砕し得た骨材(以下再生骨材と称す

る)である。再生骨材作製用コンクリートの配合表を表

lに示す。表 lの配合によりコンクリートを作製して、

28日間 200Cで水中養生しその後各強度試験を行った。

その強度試験結果を図 lに示す。強度試験後の供試体

を粗割りにして、ブレーキジョークラッシャで破砕し

再生骨材とした。これをふるい分けしてポーラスコン

クリートを作製したものである。比較のため砂岩砕石

(愛知県春日井産)を使用した。

表 2 骨材の諸性質

骨材
骨材粒径 表乾密度 絶乾密度 吸水率
(mm-mm) (g!cm3) (g/cm3) (%) 

解体 5-10 2.33 2.16 7.12 

骨材 10-15 2.38 2.25 5.57 

再生 5-10 2.52 2.42 3.81 

骨材 10-15 2.54 2.49 2.68 

電気炉 5-10 3町50 3.45 1.45 
酸化
スラグ
骨材 10-15 3.49 3.44 1目32

天然 5-10 2.68 2.66 0.851 

骨材 10-15 2.65 2.63 0.470 
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図 2 骨材の破砕試験結果

解体骨材、再生骨材、電気炉酸化スラグ骨材および

天然骨材の諸性質を表 2、図 2に示す。表 2では解体

骨材、再生骨材は天然骨材と比べると密度が小さく、

吸水率が大きい。これは両再生骨材の周りにモルタル

が付着していて空隙が多いからである。図 2より破砕

値が 10%以下である天然骨材は強硬な骨材と評価さ

れ、破砕イ直が 30%を越えると軟弱な骨材とされる。解

体骨材・再生骨材は破砕値が 20%前後であり、解体骨

材・再生骨材は強硬な骨材と評価されないが十分にポ

ーラスコンクリート用骨材として使用可能である。電

気炉酸化スラグ骨材は破砕イ直は 16~20% であり、あま

り大きくないが、骨材の強度は砕石以上であるといえ

る。これは、電気炉酸化スラグ骨材の表面に凹凸が多

いため破砕値が大きくなる傾向があるからである。
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表 3 配合表

単位量(kg/m3)

粗骨材

5mm-10mm 10mm-15mm 

解体悶再生 天然=スフグ 解体巴再生 天然。スフグ

693 705 

684 695 

675 686 

743 749 

733 739 

72.3 72.9 

776 779 

765 768 

755 758 

1014 1011 

999 997 

986 983 

219 543 221 545 

216 536 2.18 538 

213 529 215 531 

446 315 449 317 

440 311 444 313 

434 307 437 309 
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図 3 使用骨材別の突く回数
写真 1 セメントペーストの塗り付け状態

2-3 示方麗合

ポーラスコンクリートの配合は水セメント比を

30%一定とし、全空隙率を 5%づっ変化させ、単位水

量を 20kg/m3づっ変えた。また両再生骨材を用いる場

合、骨材の周りに付着しているモルタルが練混ぜ中に

砕けて空隙部分に詰まり、全空隙率が小さくなるので、

天然骨材を用いる場合より単位水量を 5kg/m3少なく

した。その配合表を表 3に示す。

2-4 供詰体作製方法

ポーラスコンクリートの練混ぜは、強制練りミキサ

でセメント、高炉水砕スラグ微粉末を約 15秒間空練り

した後、高性能 AE減水剤と水を加え、約 100秒間練り

混ぜてセメントペーストのみを作製した。その後、強

制練りミキサで約 30秒間空練りした粗骨材に上記の

セメントペーストを加え、更に約 180秒間練り混ぜた。

H 

図 4 定水位試験装置
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もの(植物生育試験 2)、そこへケンタッキーブルーグ

ラス (KBG寒地型でアルカリに強い芝草)、ホワイトク

ローパー (WCL主根は地下深くまで伸びる)の種を植え

付け、屋外および屋内(日中ガラス越しに太陽があたる

窓際、室温 100Cから 200C)に静置した。それらの生育

状況を l週間ごとに 8週目まで測定・観察した。また、

比較として厚さ約 100mmの培養土に種を植え付け、生

育状況を観察した。更に、種子の発芽率を調べるため

に無作為に 100個づっ採取した種を水耕栽培した。

2・9 断面観察方法

円柱供試体、植物生育用コンクリートをダイヤモン

ドカッターで切断し、解体骨材・再生骨材の構成状態、

セメントペーストの付着状態、空隙の状態、 13)、骨材の

詰まり方、植物のポーラスコンクリート空隙中への根

の進入状況等を観察し、デジタルカメラを用いて記録

した。

透水試験結果図 6全空隙率・連続空隙率試験結果

コンクリートの打込みは、ほぼ等しい厚さの 5層に分

けて詰め、各層ごとに上面を突き棒でならした後に、

23~ 10回(空隙率ごとに突く回数を変える)突いて締

め固めた(図 3)。養生は、 20:t10C水中養生、 28日間と

した。

図 5

3・1ボーラスコンクリートの全空隙率・連続空醸率測定

結果

解体骨材・再生骨材・電気炉酸化スラグ骨材および

天然骨材使用のポーラスコンクリートの全空隙率・連

続空隙率測定結果を図 2に示す。図 2は、今回使用し

た骨材の目標空隙率を確保できたものを選んで、その

結果を表 2の配合表に示した。図 2では全空隙率が多

い供試体ほど連続空隙率も大きくなっており、全空隙

率と連続空隙率は使用した骨材に関係なく、高い相関

関係が認められる。全空隙における連続空隙の割合は

96%~99%であり空隙のほとんどが連続空隙であると

いえる。

3-2ポーラスコンクリートの透水試験結果

解体骨材・再生骨材@電気炉酸化スラグ骨材および

天然骨材使用のポーラスコンクリートの透水試験結果

3.結果および考察

2岡 5 全空隙率園連続空時:率浪IJ定方法

全空隙率・連続空隙率の測定は、エココンクリート

研究委員会報告書「ポーラスコンクリートの空隙率測

定方法(案)容積法J1)に準じて行った。

2園6 透水試験方法

透水係数の測定は、エココンクリート研究委員会報

告書「ポーラスコンクリートの透水試験方法(案)J 1) 

によって行った。図 4に定水位試験装置を示す。なお、

透水試験における水頭差は 6cmとした 16)o

2固 7 圧縮強度および、静弾性係数測定方法 10)11) 

圧縮強度は、コンクリートの圧縮強度試験方法(JI S 

A 1106)で行い、供試体の両面の処理は JISA 1132の

4.4に準じて両面キャッピングを行った。

静弾性係数測定は、コンクリートの静弾性係数試験

方法(JSCE-G502…1988)に準じて行い、両面キャッピン

グと解体骨材は柑対する 2面に幅約 20mm長さ約 130mm、

その他は供試体側面の 3面、上下 2ヶ所に直径約 30mm

にあらかじめセメントペースト (W/C=30%)を塗り付

けて表面を平滑にした後(写真1)、ひずみ測定機およ

びコンプレッソメーターで測定した。

2-8横物生育試験方法

植物生育試験は、解体骨材 E 再生骨材・電気炉酸化

スラグ骨材および天然骨材を使用し、縦×横×厚さ 30

X30X10cmの植物生育用コンクリートを作製した。

アルカリ分の溶出を考慮して 28日間以上水中養生を

した凡さらに、空隙中に充填材を施し、供試体上面

に厚さ約 20mmの培養士で覆うもの(植物生育試験

16) 7))と、供試体空隙中に充填材の倍養士を詰め込み植

物生育用コンクリート上面に土が被らないようにした
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図 9 植物生育試験 1結果(表土:20mm) 

を図 3に示す。図 3より、連続空隙率が大きな供試体

ほど透水係数が約 14%~54%大きくなり、連続空隙率

と透水係数には高い相関関係が認められた。しかし、

間程度の空隙率でも透水係数は使用骨材によって約

22%~43%小さくなっている。図で、解体骨材、再生

骨材の透水係数が他の骨材と比べて小さいのは突き固

め時に骨材が砕け空隙が少なくなったことによる考え

られる。

一般に、砂の透水係数は中砂 (0.25mm~ O. 5mm)で

0.85mm/s、粗砂 (0.5mm~ 1mm)で 3.5mm/s程度であり、

ポーラスコンクリートの透水係数はこれらと比較する

と非常に高い。全ての透水係数が1.5cm/ s以上である

ことから、多少目詰まりしても透水性には大きな影響

はないといえる。

3-3ポーラスコンクリートの圧縮強度結果

解体骨材 a 再生骨材・電気炉酸化スラグ骨材および

天然骨材使用のポーラスコンクリートの圧縮強度試験

結果を図 4に示す。図 4より、全空隙率の増加にとも

ない圧縮強度が約 10~49%小さくなっている。また、

解体骨材・再生骨材を使用したポーラスコンクリート

の圧縮強度は、天然骨材を使用したものよりもそれぞ

回回<>-~解体骨材KBG

I H_皿金一解体骨材WCし
..........0.一再生骨材WCし
-=曲一天然骨材WCし

I H-=封一電気炉酸化スラグ骨材WCL
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観察期間(週間)
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図 10 植物生育試験 2結果(表土:なし)

B 

れ約 52~70% 、 14~35%小さい。このことは、解体骨

材 a 再生骨材には原コンクリートのモルタルが付着し

ているために骨材の強度が弱いからである。解体骨材

と再生骨材を比較すると解体骨材は約 43%~53% 小

さくなっている。これは原コンクリートの骨材強度や

骨材中の空隙の差、そしてそれに伴う吸水率による強

度の低下によると考えられる。電気炉酸化スラグ骨材

においては天然骨材と同等な強度が得られている。

一般に要求されるポーラスコンクリートの設計基

準強度は、植生を重視する場合 10MPa~18MPa、強度

を重視する場合 18MPa以上が要求されるので、解体骨

材を使用したポーラスコンクリートを適用するには、

再に解体骨材の付着モルタルを取るような改善が必要

である。

シ4ポーラスコンクリートの静弾性係数測定結果

解体骨材・再生骨材・電気炉酸化スラグ骨材および

天然骨材使用のポーラスコンクリートの静弾性係数測

定結果を図 5に示す。図 5では、再生骨材・電気炉酸

化スラグ骨材および天然骨材は全空隙率の増加にとも

ない静弾性係数が徐々に小さくなり、全空陳率と静弾

性係数には相関性が認められる。しかし、解体骨材で
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は全空隙率 25%ですでに静弾性係数は著しく低下し、

その後の変化は少ない。このことは解体骨材ー再生骨

材の破砕値が天然骨材約 9%に比べ約 24%と大きいた

めである。また再生骨材混合率 30%、再生骨材混合率

的%における混合率の相違による差はみられない。

3四 5 植物生育誌験結果

解体骨材・再生骨材・電気炉酸化スラグ骨材および

天然骨材使用のポーラスコンクリートの植物生育試験

結果を図 6、図 7に示す。両図には植物生育試験開始

から 8週間目までのケンタッキーブルーグラス、ホワ

イトクローパーの草丈を示している。図 6の表土 20

rnrnの場合は 5週目から生育が止まっているが、これは

気温の低下によるものである。図 7の表土なしの場合

では、ケンタッキーブルーグラスの生育に解体骨材と

培養土の違いによって約 95mmの差がみられた。ホワイ

トクローパーでは、使用骨材の種類には差はなかった

が、培養土による比較では約 45聞の差が生じた。この

ことはポーラスコンクリートの空隙中に入っている充

填材の差といえる。発芽率はケンタッキーブルーグラ

ス約 75%、ホワイトクローパー約 80%であった。

3・6ポーラスコンクリート断面の観察結果

解体骨材使用のポーラスコンクリートの断面観察結

果を写真 2~5 に示す。各写真はそれぞれ供試体をダイ

ヤモンドカッターで切断して、骨材の状況を観察した

ものである。解体骨材は 4種類に分類できる。写真 2

は幾つかの原骨材とモルタルで構成されており、写真

3はモルタルのみで構成されているもの、写真 4は骨

材の周りに薄くモルタルがついているもの、写真 5は

周りのモルタル分がとれて原骨材のみで構成されてい

るものである。解体骨材についてはほとんどの場合が

写真 2と写真 3の状態である。

骨材とセメントペーストの付着状態は供試体上部

と下部のペースト厚さを比較することによった。どの

供試体もペーストの厚さは約 1mm~2mm であるため、上

部下部共に違いは認められなかった。特にペーストに

流動性がありすぎると下部に溜まり、流動性がないと

骨材に均一に付着せずに強度が出ないという難しさが

あった。

写真 6では、空隙率が大きくなるほど空隙の寸法が

大きくなっている。ただし、骨材の種類によって空隙

の大きさに違いは見られない。

写真 7は昨年行ったものであり、植物生育用コンク

リートを切断し根の進入状況を観察したものである。

表土を約 20mmとした場合のポーラスコンクリート空

隙中には根が約 15mrn進入していた。写真 8は今年度行

ったもので、表土をなくした場合である。これはコン

クリート内部に根が約 55mm進入していた。この場合は

コンクリート内部の空隙にいれる充填材の種類と詰め

方が重要である。

写真 2 幾つかの原骨材とモルタル

写真 3 モルタルのみ

写真 4 原骨材と薄くついたモルタル

写真 5 原骨材のみ
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写真 6 解体骨材断面(左から 20%、25%、30%)

4園まとめ

解体骨材、再生骨材、電気炉酸化スラグ骨材および

天然骨材を用したポーラスコンクリートの性状と植物

の生育特性をまとめると、以下のようである。

(1)配合を選定したことによって、ほとんど全てを

連続空隙とするコンクリートの作製が可能であ

った。選定した配合は表 2のとおりであるが、そ

の概要は胃/C30%一定で水量は約 105~60kg/m3

程度のものである。

(2) 同一空隙率の解体骨材使用ポーラスコンクリー

トの圧縮強度、静弾性係数は、天然骨材を用いた

場合よりも約 52~70%小さくなった。再生骨材

についても約 14~35%小さくなった。

(3) 天然骨材、電気炉酸化スラグ骨材、再生骨材混

合率 30%、再生骨材混合率 60%には全空隙率と

圧縮強度 e静弾性係数に高い相関性が認められた

が、解体骨材と再生骨材には認められなかった。

(4)ポーラスコンクリートと培養土で比較すると表

土なしの場合、ケンタッキーブルーグラスでは約

58%、ホワイトクローパーでは約 41%の差がみ

られた。また、表土 20皿の場合、使用骨材によ

る差はみられなかった。

(5) 根は 4種の骨材全てにおいてポーラスコンクリ

ートの空隙に十分進入しており、緑化コンクリー

トに利用可能であると思われた。

(6) 解体骨材の特徴を分類すると①幾つかの原骨材

とモルタル、②モルタルのみ、③原骨材の周り

に薄くモルタルが付着、④原骨材のみに分けられ

た。解体骨材中の多くは①と②であり、粒径が小

さくなるほどこれらの割合は大きくなった。

写真 7根の進入状況(表土:20mm) 

写真 8根の進入状況(表土なし)
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