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第1章　緒　論

　エポキシ樹脂の歴史は，スイスの化学者Dr．Pierre　Castanが，発見，特許化

することから始まった。その特許には，当時既に，エポキシ樹脂の根幹とも言え

る重要な記述がされている。成分としては，P，P’一ジヒドロキシルジフェニル

ー2，2一プロパン（ビスフェノールA）をエピクロルヒドリンと反応させた樹脂（エ

ポキシ樹脂）とフタル酸無水物で硬化させることを述べている。実際の使用にお

いても，硬化途中の予備縮合物（B一ステージ）を注型物あるいは塗料用などの樹

脂として利用可能であること，さらにその硬化物が接着性，機械特性，電気絶縁

性に極めて優れていることを見い出している。そして，1949年にスイスのCIBA

社が，エポキシ樹脂を商業的に初めて市場に紹介して以来，その優れた物性ゆえ

に，各種の産業の発展と共に配合及び加工技術も進歩してきた。現在では，エポ

キシ樹脂は主要な熱硬化性樹脂であり，その生産量は17万トン／年に達している。

エポキシ樹脂の中でも，ビスフェノールA型エポキシ樹脂は，最も代表的存在で

ある。エポキシ樹脂は，架橋密度が非常に高い分子構造をもつため，汎用の線状

高分子材料と比較して，耐熱性，耐水性，耐薬品性に優れており，力学特性にお

いても，剛性や強度に高い性能を示す。しかし，高度な網目構造は，分子鎖の運

動を抑制し，樹脂を脆化させる。この脆性を改良すること（改質あるいは強靱化）

が，エポキシ樹脂の最も重要な研究課題である。

　エポキシ樹脂の代表的用途に接着剤が挙げられる。接着剤は，現在，自動車，

電気・電子・情報，建築，土木，合板・木工，包装，航空・宇宙，ゴム・樹脂製

品などあらゆる産業で使用されている・そこに使用されている接着剤の種類は多

く，接着強さ，硬化方法，主成分などによって分類されている。近年，各種製品

の小型・軽量化，高性能・高機能化に伴い・エラストマー・樹脂・繊維などの高

分子材料や金属材料及び無機材料に対しても，より高度な性能，機能が要求され
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ている。接着剤も例外ではなく，このような要求に応えるために耐久性の向上や一

信頼性確保などの研究が行われ，接着剤本来の特長を保持したままで，高性能化・

高機能化が広く試みられている。

　接着剤の使用形態を大別すると，r主剤」とr硬化剤」を使用する直前に計量，

混合するr二液性」タイプと，ポリマーと特定の硬化剤を混合しておき，1熱，光，

湿気などの刺激が与えられることにより硬化反応を開始するr一液性」タイプの

2種類がある。それぞれに長所と短所があるため，用途ごとに使い分けているの

が現状であるが，被着体の材質ピ大きさ，接着剤に対する要求特性，刺激の選択

性などの要求を満たすならば，「一液性」タイプは，、次の様な点で「二液性」タイ

プよりも優れている。

1）計量，混合ミスがないため，安定した物性が得られる。

2）自動化により生産効率を高めることが可能である。

3）混合後の使用可能時間に制約がないため，廃棄物の低減が可能となる。・

r一液性」タイプの中でも最も重要な接着剤としてr一液性加熱硬化エポキシ接

着剤」（以下r一液性エポキシ接着剤」）が挙げられる。一液性エポキシ接着剤を

検討する上で，適した硬化剤の選定は非常に重要である。すなわち，常温で保存

中は，反応が進行せず，ある一定温度以上に加熱された場合においてのみ，反応

性を示す硬化剤である「潜在性硬化剤」1）を使用する必要がある。潜在性硬化剤

の代表例として，ジシアンジアミド，ジヒドラジド化合物があり，その潜在性発

現の機構は次の様に考えられている。常温（保存温度）において，硬化剤のエポ

キシ樹脂に対する溶解度が非常に低く，粉体のまま存在するため，反応が進行せ

ず貯蔵安定性を満足するが，加熱により硬化剤がエポキシ樹脂に溶解し反応する。

したがって，硬化剤の融点，粒子径や硬化剤とエポキシ樹脂との相溶性によって

適した硬化温度が決められている。

　エポキシ樹脂の改質・強靱化の研究は，古くから行われており，主な代表例を
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次に示す。

1）エポキシ樹脂と相溶性の高いポリマーあるいはオリゴマ，一を添加することに

より，エポキシマトリックスの伸びを増大させる方法2～4）。

2）カルボキシル基末端ブタジエンーアクリロニトリル共重体（CTBN）等の反応

性エラストマーの添加により海島構造を形成させる方法5～22）。

3）ポリエーテルイミド（PEl）やポリエーテルスルホン（PES）等のエンジニア

リングプラスチックを添加し，その樹脂が，共連続構造あるいは逆・海島構造（添

加した樹脂が海，エポキシ樹脂が島）を形成させる方法23～36）。

4）架橋したエラストマー微粒子やコアーシェル微粒子を添加，分散させ．硬化

条件に依存しない安定した海島構造を形成させる方法37～51）。

　これらの方法は，それぞれ長所と短所をもつ。1）については、比較的容易に

伸びの増大が可能である反面，エポキシマトリックスの弾性率や熱変形温度の低

下をもたらす。2）については，近年まで最も多く実用化された方法であるが，

硬化条件の違いにより改質・強靭化効果に差が生じやすい。3）については，エ

ンジニアリングプラスチックがマトリックスになるため，その特性に依存すると

ころが大きく，耐薬品性、耐熱性などが熱硬化性樹脂よりも劣る場合も考えられ

える。，4）については，比較的新しい方法であること及びポリマー微粒子の製造

が難しいことから，まだ，幅広く普及していないのが現状である。この様に，改

質・強靭化成分の化学構造，分子量，反応速度に依存し，エポキシ樹脂硬化物の

相構造が変化することにより，その物性は大きく異なると考えられる。改質・強

靱化における効果的な相構造は，微細なゴム粒子をエポキシマトリックスと接着

させた状態で分散したミクロ相分離構造であるとされている。これらの研究は，

二液性エポキシ樹脂の例が多く，一液性エポキシ樹脂についての検討は非常に少

なし、ため，本研究ではr一液性1タイプを取り上げ，実用的なペースト状及びテ

ープ状の接着剤の組成検討を行った。また，改質剤の化学構造や分子量とエポキ
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シ樹脂硬化物の物性の関係についての研究もあまり行われていない。

　一方，ポリウレタンは，ヒドロキシル化合物とイソシアナート化合物の重付加

反応により合成することができる。ヒドロキシル化合物は，ソフトセグメントと

して用いられるマクログリコールとハードセグメントの形成あるいは鎖延長剤と

して用いられる短鎖グリコールに大別される。マクログリコールとして，ポリオ

キシプロピレングリコール（PPG），ポリオキシテトラメチレングリコール（PTMG），

ポリカーボネートグリコール（PCG），ポリブタジエングリコール（PBG），アジペー

ト系に代表される各種ポリエステルポリオールが挙げられ，短鎖グリコールとし

ては・1・4一ブタンジオール（1・4－BD！・1・6一ヘキサンジオール（1・6－HD）・メチル

基を側鎖に有する3一メチルー1，5一ペンタンジオール（MPD）などが一般によく用い

られる。イソシアナート化合物として，4，4’一ジフェニルメタンジイソシアナー

ト（MDl），2，4一トリレンジイソシアナート（24－TDI），ヘキサメチレンジイソシ

アナート（HDl），イソホロンジイソシアナート（IPDl）などが挙げられる。それ

ら多種多様な原材料の組み合わせにより，必要とされる物性を有する合成物が得

られやすいこと52～57）また，中間体としてポリウレタンプレポリマーを調製するこ

とにより，末端のイソシアナート基の高い反応性を利用し，様々な官能基を有す

るオリゴマーあるいはポリマーを高機能化，高性能化が可能であることは学術的

にも工業的にも重要である。また，イソシアナート化合物と短鎖グリコールとの

反応により形成されるハードセグメントは，その含有量や導入方法によりポリウ

レタンの諸物性を大きく向上させることが知られている。

　本研究では，この様な優れた特性に着目し、ポリウレタンをビスフエノールA

型エポキシ樹脂の改質・強靱化を企るための主たる成分として選定し，種々の化

学構造のポリウレタンプレポリマーあるいはイソシアナート基をマスクしたブロ

ックドウレタンのエポキシ樹脂への添加，水酸基含有エポキシ樹脂によるポリウ

レタンプレポリマーの鎖延長，ポリウレタンを骨格に取り入れた新規のエポキシ
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樹脂の合成を行い・それらの化学構造とモルホロジー，．エポキシ樹脂硬化物の物

性の関係について報告する。『

　第1章では，本研究の目的，従来の研究及び本研究の概要について述べる。

Table1一1に各章で用いたエポキシ樹脂の改質・強靱化剤あ概略構造を示す。

　第2章では，エポキシ樹脂改質のために用いるポリウレタンプレポリマー及び

ブロックドウレタンの末端化学構造及び反応性と改質効果の関係を検討した58）。

ソフトセグメント主成分であるマクログリコールには，エポキシ樹脂に対して比

較的相溶性の高い水酸基末端液状クロロプレン，ゴム（CR）を，硬化剤には，ジシ

アンジアミド（mCY）を用いて一液性エポキシ接着剤とした。まず最初に，末端

化学構造の比較のために，CRの末端を次の3種類のイソシアナート化合物で変性

したポリウレタンプレマーをエポキシ樹脂に添加し，改質効果を検討した。

1）フェニルイソシアナート（末端：ベンゼン環）

2）ヘキサメチレンジイソシアナート（末端1脂肪族イソシアナート）

3）4，4ノージフェニルメタンジイソシアナート（末端：芳香族イソシアナート）

その結果，芳香族である4，4’一ジフェニルメタンジイソシアナート（MDl）変性

のM－CRが最も改質効果が高く，次に，脂肪族であるヘキサメチレンジイソシアナ1

一ト（HDl）変性のH－CR，反応性がないフェニルイソシアナート（Pl）変性のPh－CR，

の順であることを認めた。芳香族イソシアナートは効果が大きい反面，反応性が

高く，一液性には不向きである。そのため，反応性を調整する目的で，3種類の

ブ・ック化剤（アセトキシム』フェノール，ε一カプ・ラクタム）を甲いたブ・

ックドウレタン（順にAo－b－M－CR，Ph－b－M－CR，Ca－b－M－CR）を調製し，同様に改

質効果を検討した。その結果，3種類のブロックドウレタン（b－M－CR）はいずれ

も一液性として安定であり，さらにM－CRよりも改質効果が大きくなった。3種類

の中でAo－b－M－CR及びPh－b－M－CRが優れていた・これは，b－M－CRとDICYを混合

した試料の示差走査熱量計（DSC）測定結果から説明することができる。ブロック
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Table 1 -1 Scheme of modifiers / PU or PU-reacted EP 
Cha pter 

2 

3 

Abbreviated structures of modifiers 

A+0H 

A= 

B+MD l 

OH+A 
MacrOglycOl (Liqujd CR) 

Phenylisocyanate (PI) 

Hexamethylene diisocyanate (HDD 

4,4' -Diphenylmethane diisocyanate(MDl) 

MD I +B 

MacrOglycOl (Liqujd CR) 

: Acetoxime (Ao) 

Phenol (Ph) 

c -Caprolactam(Ca) 

Mac rOg I ycO l 

Macroglycol: Polyoxypropylene glycol (PPG: Diol-1000,2000,3000,Triol-3000) 

Polyoxytetramethylene glycol (PTMG-1 OO0,2000) 

Polymethylvalerc.lactone glycol (PMVL-2000) 

Polymethylpentaneadipate glycol (PMPA-2000) 
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4 

5 

6 

MD l 

MD l 

OH 

MD l 

MD l 

OH 

Mac rog I yco l 

OH 

¥ 

OH 

Macrogl ycol: Polyoxytetramethlyene glycol (PTMG-1 OO0,2000) 

Polycarbonate glycol (PCG-1 OO0,2000) 

Polybutadiene glycol (HTPB-1 200,2800) 

Polyoxypropylene glycol (PPG:Diol-1 OO0,2000,3000,Triol-3000) 

ETPU - Ntype 

MD l 

Macrogl ycol: 

Mac rOg I ycO l 
Polyoxypropylene glycol (PPG:Diol-2000) 

Polyoxytetramethylene glycol (PTMG-2000) 
Polycarbonate glycol (PCG-2000) 
1,2- Polybutadiene glycol (1,2-PBG-2000) 

MD l 

ETPU Btype 

MD I -BD-MD l 

Mac rog l 

Hard se9ment 

Macrogl ycol: 

MD I -BD-MD l 

yco l 

: MD I -BD-MD l 

Polyoxypropylene glycol (PPG:Diol-2000) 

Polycarbonate glycol (PCG-2000) 
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ドウレタンの反応開始温度（DSCの発熱開始温度）を示すと，Ao－b－M－CRは1100C，

Ph－b－M－CRは140。C，Ca－b－M－CRは1700Cであるため，’1硬化温度が1600Cの場合，

Ca－b－M－CRは3種類のブロックドウレタンの中では改質効果が低いと考えられる

Ao－b－M－CRとPhrb－M－CRの改質劾果がほぼ等価であること及びアセトキシムの沸

点が1350Cでありバルクな硬化物の作製に適ざないため・フェノールブロック

MDl（Ph－b－M－CR）系が最も優れている昌とを認めた。

　第3章では，フェノールブロックMDl系ポリウヒタンプレポリマーのソフトセ

グメントに用いるマクログリコールの化学構造及び分子量がジシアンジアミド硬

化系の一液性エポキシ接着剤の物性に与える影響について検討した59）。マクログ

リコールとして，ポリエーテル系にはポリオキシプローピレングリコール（PPG，2

官能，分子量1000，2000，3000，3官能，分子量3000）及びポリオキシテトラ

メチレングリコール（pTMG，2官能，分子量1000，2000），また，ポリエステル

系にはポリメチルバレロラクトングリコール（PMVL2官能，分子量2000）及び

ポリメチルペンタンアジペートグリコール（PMPA，2官能，分子量2000）をそれ

ぞれ用いた。その結果，接着物性については，ソフトセグメントの化学構造によ

って大きく影響され，ポリエーテル系はポリエステル系に比べて低添加量から高

い改質効果を示した。動的粘弾性測定（DMA）及び電子顕微鏡（SEM）観察の結果

からア硬化物のモルホロジーは・エポキシマトリツクスにウレタン粒子が分散す

　　　　　　　　　　　　　　　　　　し
る相分離構造と，二成分が相溶した相の両方を形成していることを認めた。これ

らの相構造は，エポキシ樹脂に対するソフトセグメントの相溶性に大きく起因し，

ポリエーテル系はポリエステル系より毛エポキシ樹脂の硬化過程で析出性が高く

相分離構造を形成しやすいため，低添加量から接着物性を向上させることを認め

た。次に，ポリエーテル系マクログリコールPPG，PTMGの分子量とエポキシ樹脂硬

化物の物性との関係について検討した。その結果，接着物性については，2官能

PPG系，PTMG系共に分子量1000系の場合，高添加量で極大値を示したが，分子量
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2000系では10phrという低添加量から40phrまで高い値を保持した。さらに分子

量が大きい3000系の場合（PPGのみ），低添加量でのみ効果は認められたが，そ

れ以後添加量の増加と共に強度が低下した。3官能PPG分子量3000系の場合，2

官能PPG分子量3000系とは傾向が異なり，2官能PPG分子量2000系とほぼ同じ

傾向を示した。これは，分子量だけでなく，PPGの水酸基当量も物性に大きく影

響していることを示唆している。DMAの結果は，接着物性の発現傾向をよく支持

している。分子量が小さい系程，エポキシ樹脂のガラス転移点Tgを低下させ，逆

に，分子量が大きい系では，Tgの低下は小さく，一400C付近のウレタン相のピー

クがより大きくなるため，ウレタン成分の折出により相分離構造がより進行した

と考えられる。したがって，マクログリコールの分子量により相分離構造（海島

構造）中のウレタン粒子径が変化して物性発現挙動が異なることを認めた。2官

能分子量2000あるいは3官能分子量3000のPPGを用いることにより，Tgや熱変

形温度を大きく低下させることなく，接着物性を向上可能であることを認めた。

　第4章では，化学構造の異なる3種類のマクログリコール：PTMG系，ポリカーボネ

ート（PCG）系，ポリブタジエン（HTPB）系をソフトセグメントとするポリウレタンプレ

ポリマーと多官能の二級水酸基を有するビスフェノールA型エポキシ樹脂との鎖延

長をビスフ土ノールA型エポキシ樹脂中で行うin－situ重合法でウレタン鎖延長エポ

キシ樹脂を調製した。そのウレタン鎖延長エポキシ樹脂を含むビ，スフェノールA型エ

ポキシ樹脂をジシァンジァミド硬化系の一液性接着剤として調製し，硬化物の諸物性

とポリウレタンのソフトセグメiントの化学構造との関係を検討した60・61）。

　PCG系は高反応量で高い接着強度を発現し，PTMG系及びHTPB系は比較的低反応量で

高い強度を発現したことからエポキシ樹脂にウレタン鎖が組み込まれているにもか

かわらず，ソフトセグメントの化学構造により差が生じた。これは，PCG系はエポキ

シ樹脂と相溶性が良好であり，相分離構造を形成せず，PTMG系及びHTPB系は相分離構

造を形’成し，さらにモルホロジーに違いがあり，主に相溶性に関連すると考えた。
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　PPG系において同様に，その分子量と硬化物の諸物性の関係について検討し，PPG

の分子量により接着物性，破壊靱性及びモルホロジーは大きく影響を受けることを明

らか、にした。2官能PPGの場合，分子量が1000，2000，3000と増加すると，エポキシ

樹脂の架橋の進行によるエポキシ樹脂網目の増加により，分子量の大きなPPGが析出，

凝集しやすくなると考えられ，2官能分子量2000系がポリウレタン微粒子の分散性が

高く，最も接着強度が高いことを認めた。また，3官能分子量3000系は，第3章の結

果と同様に高い接着強度を示す指め，分子量だけでは参く官能基数も重要な要因であ

ると考えられる。

　第5章では，モルホロジーに差が生じやすい分子量2000のマクログリコールを

ソフトセグメントとするポリウレタンの末端をエポキシ樹脂でキャップした才リ

ゴマー（ETPU－Nタイプ）を合成し，ビスフェノールA型エポキシ樹脂／アジピン酸

ジヒドラジド（ADH）硬化系の一液性エポキシ接着剤の物性とその化学構造につい

て検討した62）。アジピン酸ジヒドラジドは・ジシアンジアミ ドと同様に，代表的

な潜在性硬化剤であり，ジシアンジアミドと比較した場合，次の様な特長を持つ。

1）硬化過程で沈降しない。

2）硬化時の発熱量が小さい。

3）両末端の一級アミンが，エポキシ基と反応するため，配合量は化学量論を用

いることが可能である。

4）ジシアンジアミドよりも低温硬化可能である。

5）硬化物の機械特性，耐熱性が優れている。

　マクログリコールとして，ポリオキシプロピレングリコール（PPG），ポリオキシ

テトラメチレングリコール（PTMG），ポリカーボネートグリコール（PCG）及び1，2一

ポリブタジエングリコール（1，2－PBG）を使用した。その結果，先のジシアンジアミ

ド硬化系と同様に，用いたマクログリコールあ種類により，物性の発現性が異な

ることを認めた。これは、マクログリコールの化学構造に起因するエポキシ樹脂
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との相溶性が大きく影響していると考えられ，エポキシ樹脂の溶解度パラメータ

ーSP値に近いマクログリコールを使用したETPU系が強度が高く，その順は，PCG

系，PTMG系，PPG系，1，2－PBG系となった。これは，ETPU－Nタイプの末端エポキ

シ基の反応性が，ビスフェノールA型エポキシ樹脂の反応性と同等であるため，

硬化によりマトリックスヘの取り込まれ方も同等であると考えられる。そのため，

エポキシ樹脂とETPU－Nタイプの網目形成以前の相溶性が大きく影響していると

推察した。

　第6章では，ポリウレタンの物性に対するハードセグメントの影響を考慮し，

ハードセグメントを含有するポリウレタンを導入したエポキシ樹脂末端オリゴマ

ー（ETPU－Bタイプ）を合成し，ビスフェノールA型エポキシ樹脂／アジピン酸ジ

ヒドラジド（ADH）硬化系の一液性エポキシ接着剤の物性におけるハードセグメン
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㍉
トの影響を検討した63）。一般的に，ポリウレタンの諸物性に対するハードセグメ

ントの影響が非常に大きいことが知られており，ハードセグメントを有する

ETPU－Bタイプは，第5章で用いたNタイプよりもせん断接着強さが高く，高添加

量でも弾性率の低下が小さいことを明らかにした。また、電子顕微鏡（SEM）観察か

らは、ミクロ相分離構造を示し，その粒子径は，Bタイプの方がより小さいこと

を確認した。これは，エポキシ樹脂の硬化（網目の増加）に起因するET門一Bタィ

プの析出以前に，ハードセグメントの凝集力によりETPU－Bタイ’プがより微分散し

やすいためであると考えられる。また，高添加量になるにしたがって，エポキシ

リッチ相とウレタンリッチ相の2つの相に大きく分離した相構造を示したが，そ

の破壊靱性値は，均一なミクロ相分離構造を形成する系よりも低いことを認めた。

　第7章では，本研究の総括を述べる。
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第2章 一液性エポキシ接着剤の物性に対するポリウレタンプレポリマーの末端

化学構造の影響

2．1　緒　言

　エポキシ樹脂は，優れた機械特性，接着性，耐薬品性，電気特性を有する反面，

硬くて脆い欠点を持つため，種々のエラストマーを添加することにより改質ある

いは強靱化する方法が数多く研究されている。そして，カルボキシル基末端ブタ

ジエンーアクリロニトリル共重合体（CTBN）1～4），ポリウレタン5～8），やシリコー

ンオリゴマーなどのエポキシ樹脂に対するエラストマーの改質・強靱化効果が，

非常に優れていることは広く知られている。その効果は，エラストマー微粒子が

エポキシ樹脂マトリックス中に分散したミクロ的な海島構造の形成に起因すると

ころが大きい。すなわち，この構造を示す硬化物の破壊エネルギーの吸収につい

ては，2つの説がある。1つは，ゴム粒子の引き裂きエネルギー説であり，もう

1つは，ゴム粒子のキャビテーション（空洞化）を伴ったエポキシ樹脂のせん断

降伏説である。しかし，改質・強靱化に用いられるエラストマー分子のどの部位

の化学構造が，ミクロ的な海島構造の形成や破壊エネルギーの吸収に最も影響を

与えているのかを考察した例はほとんどない。

　本章では，エポキシ樹脂と比較的親和性の高い液状クロロプレンゴムをポリウ

レタンプレポリマーのソフトセグメントとして用い，その末端を各種の化学構造

に変性した試料（改質剤）を調製した。末端の化学構造として，水酸基，フェニ

ル基，脂肪族イソシアナート，芳香族イソシアナート，芳香族イソシアナートの

ブロック化物3種類（ブロック化剤：アセトキシム，フェノール，ε一カプロラ

クタム）の計7種類を用いた。これらの改質剤を添加したエポキシ樹脂／ジシア

ンジアミド（DICY）硬化物の接着物性，動的粘弾性（DMA）及び電子顕微鏡（SEM）観
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察からのモルホロジーと末端化学構造との関係を検討した。

2．2　実　験

2．2．1　原材料

　ここで使用した原材料をTable2－1に示す。エポキシ樹脂にはビスフェノール

A型エポキシ樹脂（エピコート828，エポキシ当量＝190±5，ジャパンエポキシ

レジン㈱製）を，硬化剤にはジシアンジアミド（DICY，ジャパンエポキシレジン

㈱製）を市販品のまま用いた。マクログリ コールとして，水酸基末端液状クロロ

プレンゴム（デンカLCR　FH－050，Mn：5100，平均官能基数2．3，電気化学工業㈱

製，以下CRと略記）を市販品のまま用いた。CRの末端構造を変化させるイソシ

アナート化合物として，4，4’一ジフエニルメタンジイソシアナート（MDl，三井

化学㈱製），ヘキサメチレンジイソシアナート（HDl，日本ポリウ・レタンエ業㈱製），

フェニルイソシアナート（試薬特級，キシダ化学㈱製）を市販品のまま用いた。

イソシアナート基のブロック化剤として，アセトキシム，・フェノール，ε一カプロ

ラクタム（試薬特級，キシダ化学㈱製）を市販品のまま用いた。硬化剤の沈降防

止剤として，シリカ（アエロジル200，日本アエロジル㈱製）を用いた。

2．2．2　ポリウレタンプレポリマーの合成と試験片の調製

　CRと3種類のイソシアナート化合物から，ポリウレタンプレポリマー（Ph－CR，

NCO－CR）を温度計，窒素ガス導入管及び撹拝機を備えた反応器を用いて合成した。

それらのポリウレタンプレポリマーの略記号をTable2－2に示す。MDl，HDl系に

おいては，NCO／OH＝2．20，Pl系においては，NCO／OHニ1．0モル比とし，窒素雰囲

気中で800C×3時間反応させた。さらに，M－CRについては，3種類のブロック化

物（ブロック化剤／NCO・＝1．0）をそれぞれ合成した。
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Table 2-1 Chem i ca l Structures of Raw Materials 

Bisphenol A type epoxy resln 

~H2/CHCH2- (O tbt OCH2CHCH2) n~O t 'C, t OCH2CHCH2 

Dicyandiamide (DICY) 
NH 
,, 

H2NCNHCN 

Mac rog I yco l 

Polychloroprene glycol (CR) 
Cl 

HO-(CH2-b=CH-CH2)n~OH (Mn:5100. f=2. 3) 

Isocyanate compounds 

4. 4' -Diphenylmethane di isocyanate (MDl) 

OCNtCH2tNCO 

Hexamethyl ene di isoc.yanate (HDl) 

OCN- (CH2) 6-NCO 

Phenyl isocyanate(Pl) 

t NCO 

Blocking agents 

Acetox i me (Ao) CH3 
C=NOH 

CH3 

Phenol (Ph) roH 
8 -Cap ro I actam (Ca) / CH2-CH2-NH 

¥ cH2-CH2-C=0 
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Table2－2AbbreviationofPolyurethaneoligomer（PUoligomer）

PUoligomer Abbreviation

LiquidCR

Phenol　terminated　CR

lsocyanate－terminatedCR
（NCO－CR）

BlockedisocyanateCR
（b－NCO－CR）

Pl

HDl

MDl

Acetoxime

Phenol

ε一Caprolactam

CR

Ph－CR

H－CR

M－CR

Ao－b－M－CR

Ph－b－M－CR

Ca－b－M－CR

Pl：Phenylisocyanate，HDl：Hexamethylene

MDl：4，4ノーDiphenylmethanediisocyanate

diisocyanate，
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エポキシ樹脂に対して，Table2－2に示す6種類のポリウレタンプレポリマー及

び未変性CRをそれぞれ10phr～50phr，硬化剤であるジシアンジアミドを8phr，

硬化剤の沈降防止剤であるシリカを10phr配合して均一になるまで混合後，減圧

脱泡を行い，1600c×100分で加熱硬化させた。Fig．2－1に試験片の形状を示す。

接着試験用被着体として，せん断試験用に1．6×25×100mmの鋼板（SPCC綱）を，

丁型はく離試験用に0．8×25×200mmの鋼板（SPCC綱）をそれぞれ脱脂して用い，

接着剤の厚さは0．15mmとした。動的粘弾性用試料は，離型処理した金型により2

×10×100mmの板状硬化物を作製し用いた。走査型電子顕微鏡（SEM）観察用試料

は，硬化物の破断面に金を2μmの厚さに蒸着したものを用いた。

2．2．3　物性測定

　接着試験としての丁形はく離強さ及びせん断強さの測定は，オートグラフ

（DSS－2000，㈱島津製作所製）を用い，クロスヘッド速度をそれぞれ200mm／min．，

5mm／min．として行った。動的粘弾性の測定は、直読式動的粘弾性測定機

（RHEOVIBRON　DDV一皿rC形，オリエンテック㈱製）を用い，周波数11Hz，昇温速度

20C／min．で一1500Cから200。C付近まで測定した。．硬化物の破断面のモルホロジー

の観察は，試料を液体窒素で冷却して破断した断面を走査型電子顕微鏡（SEM，

JSM－5200，日本電子㈱製）により写真を取り行った。

2．3　結果と考察

2．3．1　接着物性

　エポキシ樹脂に対するポリウレタンプレポリマー添加量と接着物性の関係を検

討した。Fig．2－2にせん断強さ及びFig．2－3にはく離強さの測定結果と添加量の関

、係をそれぞれ示す。未変性CR及びPh－CRの場合には，せん断強さは添加量の増加と

20
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共に減少するが，NCO－CRとb－NCO－CR系共に添加量が増加してもほとんど低下しな

い。一方，はく離強さは，GRとPh－CRの場合に10phr程度で若干向上するが，それ

以上では低下し，その値はPh－CRの方が若干大きい。NCO－CR系では，はく離強さが

低添加量では低いが，その後添加量の増加と共に大幅に増大する。この傾向はM－CR

が顕著であり，50phr添加物では未変性エポキシ樹脂（コントロール）の強度の

3倍以上の値を示している。また，b－NCO－CR系では，低添加量から効果が見られ，

さらに添加量の増加と共に増大するが，Ph－b－M－CRは35phrで極大値を示した。

Ca－b－M－CRの場合には，少添加量で向上するが添加量の増加に伴う低下が大きい。

b－NGO－CRとDICYを混合した系でのブ日ツクドイソシアナートの反応開始温度を示

差走査熱量計（DSC）により測定した結果，Ao－b一眠CRは1100C，Ph－b－M－CRは140℃及

びCa－b－M－GRは1700Cであった。本実験の硬化濫度は1600Cであり，Ca系の効果が

他に比べて低いことと関連して，硬化温度の接着物性に対する依存性を示唆して

いる。

　ポリウレタンプレポリマーを30phr添加したエポキシ樹脂の接着物性を比較す

ると，末端基が水酸基のCRよりベンゼン環のPh－CRの方が，脂肪族のH－CRより芳

香族のM－CRの方がエポキシマトリックズのと相溶性が高いため，．改質効果が大き

いと考えられる。さらに，イソシアナート基のブロック化で接着物性をより改良

することが可能であるが，ブロック化剤によって差が生じることを認めた。

　この系では，イソシアナート基とエポキシ樹脂中の二級水酸基及びエポキシ基

との反応により，ウレタン結合及びオキサゾリドン環の形成が考えられる。さら

に，硬化時にはDICYとの反応も起こ砿同時にエポキシ樹脂の三次元反応も進行

し，エポキシマトリクス中ではかなり複雑な構造になると考えられる。しかし，

イソシアナート基のブロック化で反応性を制御することによって，貯蔵安定性、

加工性や接着物性がより改良できることを認めた。”
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2．3．2　動的粘弾性

　NCO－CR系のH－CRとM－CRを30phr及び50phr添加したエポキシ樹脂硬化物の動的粘

弾性測定（DMA）結果をFig．2－4に示す。未変性エポキシ樹脂（コントロール）の貯

蔵弾性率E’は一600C付近で少し低下し，次に600C付近から徐々に低下し始め，約

1500Cで急激に低下する。H－CRの30phr添加物では，一60。Cから低下し始め，一200C

付近でさらに低下した後に，1200C～1300C付近から再び大きく低下した。50phr

添加物では，初期の低下は’はっきりせず，一200Cからの低下と1000C付近からの大

きな低下が観察される。M－CR添加系においても同様な傾向を示すが，初期及び室

温付近の弾性率が高く、高温領域での低下する温度が若干高温側にある。

　一方，損失正接Tanδの温度分散は，コントロールではエポキシ樹脂のα分散ピ

ークの極大値を示す温度が170℃仁，また，ブロードなβ分散が一600C～一50℃付近

に見られる・H輌CR添加物の場合には¢分散が添加量9）土曽加と共に低温側に大きく

シフトし，ピークの幅が広くなる傾向が見られる。さらに低温側の一20・Cに新た

なウレタン相のα分散ピークが見られる。M－CR添加物でも同じ傾向であるが，α

分散の温度シフトは小さい。α分散ピークの極大値を示す温度をエポキシ樹脂の

ガラス転移点Tgとすると，、コントロールは1700（），添加系は30phrではH－CR，M－CR

共に1400C，50phrではH－CRが1200C，M』CRが1300Cである。一200Cにウレタン相のピ

ークが存在することから，相分離構造を形成していると考えられるが，E’の低

下及びα分散ピークの広がりなどから，イソシアナート墓とエポキシ樹脂成分の

反応により，添加した変性CRがかなりエポキシ樹脂中仁取り込まれ，架橋密度が

低下していると考えられる。H－CRの方がM－CRよりウレタン相のTgの分散強度が大

きいが，これはH－CRの方が反応性が低いため，網目に組み込まれにくく，ウレタ

ン相を形成しやすいと考えられる。

　Phrb－M－CRを添加したエポキシ樹脂のDMA結果をFig．2－5に示す。この系のE’は，

一200C付近から低下した後に，1200C～1300C付近から再び急低下する。このうち，
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低温側の低下は添加量が多いほど大きい。Tanδの温度分散おいては，低温側にエ

ポキシ樹脂のβ分散とウレタン相のα分散が，高温側にエポキシ樹脂のα分散が

それぞれ線察される。この系では・添加量が増加しても・El及びTgに大きな変

化を示さない。これは，Ph－b－M－CRがイソシアナート基の低温での反応性をフェノ

ールにより制御している、ため，エポキシ樹脂の網目がかなり形成された後に網目

に組み込まれるためであると考えられる。

　それぞれの変性CRを，50phr添加したエポキシ樹脂のTanδの温度分散をFig．2－6

に示す。この図から硬化物のTgは，H－CRで1200C，M－CRで130。C，Ph－b－M－CRで1550C，

Ca－b－M－CRで152？Cであることが明確である。NCO－CR系は，丁9が低温側へ大きくシ

フトし，ウレタン相のピークがより大きくなり，エポキシ樹脂のα分散の幅の広

がりとともに重なりが大きくなり室温付近のTanδの値も高くなる。しかし，

b－NCO－CR系はTgの低下が小さぐ，イソシアナート基の反応性を制御することによ

ってエポキシ樹脂の熱的特性を低下させないことが確認できた。

2．3．3　電子顕微鏡観察

　それぞれのポリウレタンプレポリマーを，50phr添加したエポキシ樹脂硬化物

の破断面のSEM写真をFig．2－7に示す。コントロール（a）は，脆性的で平面的な破

断面である。未変性CRを20phr添加した試料の破断面（b）は，直径が2μm程度の

ウレタン粒子が見られ脆性的な破断面である。Ph－CRでも同様にウレタン粒子が分

散した海島構造が見られたが，いずれも界面での反応は認めにくい。これに対し

て，H－CR（c）及びM－CR（d）は，卜明確なウレタン粒子が認めにくいが，非常に細か

な粒子が組み合わさった丸みのある凹凸形状が観察され，非常に塑性的な破断面

である。Ph－b－M－CR系（e）及びAo－b－M－CR（f）系も同様であるが，さらに粒子が確

認しにくく，破断面が若干平面的に見える。動的粘弾性の結果は相分離構造を示

し，SEM写真では非常に小さな粒子の凝集体が見られた。これは，イソシアナート
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基が高反応性であるためイソシアナート基とジシアンジアミドあるいはエポキシ

樹脂の水酸基との反応が，エポキシ樹脂の硬化反応に比べかなり優先的に起こり，

ポリウレタンがエポキシ樹脂の網目に固定されたことに起因すると考えられる。

2．4　結　論

　末端化学構造の異なるポリウレタンプレポリマーを添加したエポキシ樹脂硬化

物の物性とその構造との関係を明確にした。CR及びPh－CR添加系の接着物性が，

添加量の増加と共に大幅に低下するのに対して，NCO－CR系では，せん断強さを低

下させることなく，はく離強さを向上させることができた。したがって，高い接

着強度を発現させるためには，エポキシ樹脂あるいはジシアンジアミドと反応す

る官能基を有することが必要であると考えられる。さらに，2種類のNCO－CRを比

較すると，脂肪族系のH－CRよりも芳香族系のM－CRが高い接着強度を示すことか

ら，末端部分のエポキシ樹脂への相溶性が高い程，接着物性を向上させる効果が

大きいことを示唆している。末端化学構造として，反応性を有する芳香族系であ

るM－CRが優れていることから，その反応性を反応開始温度の異なる3種類のブロ

ック化剤により調整した。その結果，，硬化温度が1600Cの場合，反応開始温度が

1100Cであるアセトキシムブロック化物Ao－b－M－CR及び反応開始温度が1400Cであ

るフエノールブロック化物Ph－b－M－CRが最も高い強度を示した。

　動的粘弾性及びSEM観察の結果は，接着強度の発現性をよく裏付けている。

NCO－CR系では，添加量の増加と共に貯蔵弾性率が低下すると同時に，Tgが低温側

ヘシフトしている。一方で，ウレタン成分に起因するα分散も増大している。し

たがってNCO－CR系では，エポキシ樹脂の可とう化と相分離の両方の現象が起こっ

てし、ると考えられるが，SEM写真からは明確なウレタン粒子は確認できなかった。

b－NCO－CR系では，添加量の増加による弾性率の低下やTgの低温化は小さいこと
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から，熱変形温度を低下させることなく，・接着物性の向上が可能であった。

2．5　文　献．

1）T．T。WangandH．M．Zupk・，J。ApPl．P・lym．Scl．，26，239（1981）

2）LT．Manzione，J．K．GillhamandC．A．MacphersonJ．ApPl．Polym．Sci．，26，889，

　・907（1981）

3）P．BartletしJ．PascaultandH．Sautereau，　．J．ApPI．Polym．Sci．，　30，

　2955（1985）

4）新保正樹，越智光』，佐々木勝美，岡崎正敏，日本接着協会誌，16，271（1980）

5）S・SankaranandM・Chanda・」・みPPl・P・lym・Sci・・39・1456・1635（1990）

6）時澤誠，若林信克，佐藤正r　日本接着学会誌，28，86（1992）

7）H．H．WangandJ．C．Chen，　J．，ApPl．Polym．Sci．，57，671（1995）

8）山田英介，水野充彦，稲垣愼二，、日本接着学会誌，32，266（1996）

32



第3章 ブロックドウレタン変性一液性エポキシ接着剤の物性に対するソフトセ

グメントの影響

3．1　緒　言

　エポキシ樹脂の改質目的で用いられるブロックドウレタンの末端化学構造につ

いては，芳香族イソシアナート（MDl）フエノールブロック化物が優れた効果を発

現することは，第2章で述べた通りである。ポリウレタンに用いられる原材料は，

他のエラストマーや樹脂に比べて，極めて多くの種類があり，要求特性に応じて

適宜選択して使用されている1～5）。ヒドロキシル化合物の代表であるマクログリ

コールにおいても，各種の化学構造のものが工業的に実用化されている6・7）。

　本章では，2種類のポリエーテル系マクログリコール；ポリオキシプロピレン

グリコール（PPG），ポリオキシテトラメチレングリコール（PTMG）及び2種類の

ポリエステル系マクログリコール；ポリメチルバレロラクトングリコール（PMVL），

ポリメチルペンタンアジペートグリコール（PMPA）をソフ．トセグメント・とするブ

ロックドウレタンを調製した。2官能，分子量2000のマクログリコ」ルを用いる

こと及び末端の化学構造をMm／フェノールブロックに統一することにより，そ

れらを添加したエポキシ樹脂／ジシアンジアミド（mCY）硬化物の物性とソフト

セグメントの化学構造との関係を検討した。

　次に，エポキシ樹脂硬化物の改質に対して，より高い効果を発現するブロック
　　　　　　　　　　　　　〔
ドウレタン（ポリエーテル系マクログリコール／M田／フエノール）にっいて詳細

に検討した。ポリエーテル系マクログリコールとして，5ポリオキシプロピレング

リコール（PPG）、の2官能，分子量1000，2000，3000と3官能，分子量3000及び

ポリオキシテトラメチレングリコール（PTMG）の2官能，分子量1000，2000を用

いた。この様に分子量の異なるブロックドウレタンを調製し，これらをエポキシ
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樹脂／mCY系に添加した硬化物の物性とソフトセグメントの分子量の関係を検

言寸した・

　また，これらの系においては，加熱により2種類の反応が，すなわち，フ土ノ

ールでブロックされたMDlと系内の活性水素（ジシアンジアミド，エポキシ樹脂

の二級水酸基など）との反応及びエポキシ基とジシアンジアミドとの反応が進行

する。これらの反応は，温度により反応速度が異なると考えられるため，硬化条

件を1600C×100分，180。C×30分の2種類とし，硬化物の物性に対する硬化温度

の影響も検討した。

3．2　実　験

3．2．1　原材料及び硬化物の調製

　ここで用いたマクログリコール及びブロックドウレタンの化学構造をTable

3－1に示す。エポキシ樹脂として，ビスフェノールA型エポキシ樹脂（エピコー

ト828，エポキシ当量＝190±5，ジャパンエポキシレジン㈱製）を市販品のまま使

用した。硬化剤として，ジシアンジアミド（mCY，ジャパンエポキシレジン㈱製）

を，硬化剤の沈降防止剤として，シリカ系充填剤（アエロジル200，日本アエロジ

ル㈱製）を使用した。

　マクログリコールとして，ポリエーテル系にはポリ才キシプロピレングリコー

ル（PPG，旭電化工業㈱製，2官能，分子量1000をPPG－Dl，2000をPPG－D2，3000

をPPG－D3及び3官能，3000をPPG－T3とそれぞれ略記），ポリ才キシテトラメチレン

グリコール（PTMG，三洋化成工業㈱製，2官能，分子量1000をPTMG－1，2000をPTMG－2

とそれぞれ略記），また，ポリエステル系にはポリメチルバレロラクトングリコー

ル（PMVL㈱クラレ製，2官能，・分子量2000をPMVL－2と略記）及びポリメチルペ

ンタンアジペートグリコール（PMPA，㈱クラレ製，2官能，分子量2000をPMPA－2
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Tab l e 3-1 Chem i ca l Structures 

and Blocked 
of Macroglycols 
Urethane 

C, H3 

HO- (CH2CHO) n~H PPG 

HO- (CH2CH2CH2CH20) n~H PTMG 

CH3 ~ O CH3 
.. 

H- (OCH2CH2dHCH2CH2C) m~OCH2CH20- (CCH2CH26HCH2CH20) n~H 

PMVL 

H-

CH3 CH3 [OCH2CH2dHCH2CH20 - (CH2) 4-06] n~OCH2CH2tHCH2CH2-0H 

PMPA 

r 0~~-MD I - (Mac rogyco I ) -MD I -NCO t 
. .. 

B I ocked 

Urethane 
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と略記）をそれぞれ減圧脱水して用いた。

　ジイソシアナートとして，4，4’一ジフエニルメタンジイソシアナート（MD1，三

井化学㈱製）を，ブロック化剤として，フエノールを試薬特級品（キシダ化学㈱

製）をそのまま用いた。ブロックドウレタンは，第2章で述べた反応器に，マク

ログリコールとMDlをNco／oH比2．01で仕込み，860cで4時間反応させてポリ、ウレタ

ンプレポリマ｝とし，次に，ブロック化剤のフェノールをイソシアナート基に対

して小過剰の1．1mol及び触媒としてのトリエチレンジアミンを1滴加え，1000C

で3時間反応させて目的物を得た。反応の終了は，赤外吸収スペクトルを用いて

2270cm“1のイソシアナート基の消失により確認した。

　各種物性測定用の試料として，エポキシ樹脂に対して，ブロックドウレタンを

10phr～50phr，硬化剤のジシアンジアミド（DICY）を8hr，沈降防止剤としてのア

エロジル200を10phr添加し，自動乳鉢で均一に混合した後減圧脱泡し，1600C×100

分あるいは1800C×30分の2通りの条件でそれぞれ硬化させた。

3．2．2　物性測定

　分子量は，展開溶媒としてテトラヒドロフランを用い，サイズ排除クロマトグ

ラフィーにより測定し，単分散標準ポリスチレン換算で求めた。接着物性の測定

及び走査型電子顕微鏡による破断面の観察は，第2章と同じ方法で行った。

　動的粘弾性は，幅10mmで2mm厚の板状試験片を用い，直読式動的粘弾性測定装置

（RHEOVIBRON　DDV－25EP型，オリエンテック㈱製）により，昇温速度20C／min．，

周波数11Hzで一1500Cから2000C付近まで測定’した。

3．3　結果と考察

3．3．1ブロックドウレタンの合成とエポキシ硬化物の調製
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　Table3－2に，用いたマクログリコール及びブロックドウレタンの分子量と分子

量分布をまとめて示す。単分散標準ポリスチレン換算であるため構造によって多

少違いはあるが，バルク法で合成したブロックドウレタンの分子量は，いずれも

仕込みモル比通りとはなうず・マクログリコールがMD“こよって2分子連糸吉された

程度に増大し，多分散度も若干大きい。分子量が計算値より大きくなっているが，

ブロックドウレタンが得られたと考えられる。ブロックドウレタンを配合したエ

ポキシ硬化物は，ポリエー・テル系が半透明で添加量が多くなると濁りが大きくな

り，・ポリエステル系では添加量が多くなってもかなり透明であった。

3。3。2　接着物性に対する化学構造の影響

　分子量2000の4種のマクログリコールを用いたブロックドウレタンを添加した

エポキシ樹脂を，2通りの硬化条件で硬化した時の引張せん断強さ及びはく離強

さと添加量の関係を調べた。Fig．3－1にPPG－D2－PU系，Fig．3－2にPTMG－2－PU系，

Fig．3－3にPMVL－2－PU系，Fig．3－4にPMPA－2－PU系の結果を示す。接着物性は，いず

れも未変性エポキシ樹脂（コントロール〉より毛高い値を示し，添加量依存性が

見られる。ポリエーテル系では，PPG系よりPτMG系が，ポリエステル系ではPMPA

系よりPMVL系が高い接着強度を示した。特に，PTMG系ウレタンは低添加量から高

い値を示し，1800C硬化系で，約13KN／mという高いはく離強さを20phr～40phrの

間で保持した。

　引張せん断強さは，ポリエーテル系（Fig．3－1，3－2）では10phrから30phrまで徐々

に大きくなりそれ以後は低下した。ポリエステル系（Fig．3－3，3－4）では，添加量

の増加と共に増大したので，添加量を更に増加し70phrまで測定したが，50phrで

極大値を示した。硬化条件による影響は，いずれの系も，1800C硬化系の方が高い

値を歩し，また，ポリエステル系の方が高添加量で高い値となった。

　はく離強さは，ポリエーテル系では，低添加量から大きく向上し，20phr～30phr
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Table 3-2 Molecular Weight of Macrogycols and Blocked Urethanes 

* : Blocked Urethane 
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で飽和値を示し，PTMG系がPPG系に比較して高い値を示した。ポリエステル系では，

せん断強さと同様に低添加量ではほとんど効果が見られず，PMVL－PU系では40hr

で飽和値を示したが，PMPA－Pり系では，70phrでも増加傾向を示した・また，硬化

温度の影響を大きく受けて1800C硬化系では更に高添加量にしないと改質効果が

現れず，両者とも60phr付近で飽和値となる。より高い硬化温度は，接着物性の改

良に有利に働くが，ポリエステル系のはく離強さに対する改質効果を高添加量側

に移動させることが分かり，エポキシ樹脂との相溶性が関係すると推察される。

3．3．3　接着物性に対する分子量の影響

　ポリエーテル系の添加効果が大きく，低添加量から改質効果が見られるため，

更に分子量の影響を検討した。PPG－PU系の接着強度と添加量の関係をFig．3－5

（1600c硬化系）及びFig．3－6（1800c硬化系）に示す。PPG－D1－PU系の接着物性は，

低添加量で低く，添加量の増加と共に増大し50phrで極大値を示した。PPG－D2－PU

系では，低添加量から物性が向上し20phr～40phr付近で一定値となり，硬化温度

の影響はあまり見られない。PPG－D3－PU系も低添加量で効果が見られるが，強度が

低く高添加量では低下が大きい・特に1800C理化系で中せ～断強さの低下が大きく・

硬化温度の影響を受けやすい。PPG－T3－PU系では，PPG－D2－PU系に良く似た傾向を

示すが，はく離強さがより低添加量の10phr《ぞOphrで飽和値となり強度も高く・2

点での結果であるが官能基数と官能基当量が影響すると考えられる9

　Fig．3－7にPTMG－PU系の接着物性と添加量の関係を示す。PTMG系においてもPPG

系と傾向が似ているが，同じ分子量で比較すると全体に値は高く，PTMG－1－PU系で

は，40phrで接着物性が特に高い値を示し，PTMG－1－PU系のピークがPPG－D1－PU系よ

りも10phr程度低添力q量に現れることを課めた。PTMβ一2－PU系では同様に低添加量

から郊果が見られ・，20phr～30phrで一定値となった・

　このようにポリエーテル系では、分子量によって大きく変化することから，エ
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ポキシ樹脂へのウレタン成分の取り込まれやすさが分子量によって変わるか，あ

るいは，エポキシマトリッ，クス中に取り込まれていたウレタン成分が析出するた

めに適切な分子量が存在すると考えられる。

3．3．4　動的粘弾性に対する影響

　ポリエーテル系ウレタンを添加し，1600C硬化系のエポキシ樹脂硬化物の動的粘

弾性結果をFig』3－8（PPG－PU，30phr系）とFig．3－9（PTMG－PU，10phr系）にそれぞれ

示す。貯蔵弾性率E■は，未変性エポキシ樹脂（コントロール）では一500C付近で

1段目の低下が見られ，温度の上昇と共に徐々に低下し，1700C付近から急激に低

下する。損失正接Tanδの海度分散曲線は・Eノに関連して一50。C付近にβ分散と考

えられるブロードなピークが見られ，それ以後1500C付近まで平坦であり，1800C

付近に極大値をもつ非常にシャープなα分散が観察される。PPG－PU系のE’は，

基本的には2段階で低下する傾向であり，分子量の増加によつて一与OOC付近の低下

が大きくなり，また，高温側の低下し始める温度が高温側に移動している。Tan

δの温度分散曲線は，エポキシ樹脂のβ分散ピークの他に，一500C付近にウレタン

相のα分散と考えられる分散が重なつて見られ，相分離構造を形成していると考

えられる。ウレタン相に起因するピークの極大値は分子量の増加と共に増大する

ことが明確である。エポキシ樹脂のα分散Φピークの極大値を示す温度ガラス移

転点Tgは，かなり低温側にシフトするが，分子量の増加と共に上昇すること及び

α分散ピークの立ち上がりの傾きが緩やかになることから，分子量が大きくなる

と相分離し易くなるが，エポキシ樹脂にブロックドウレタンが反応して取り込ま

れた相も多くなると考えられる。PTMG－PUの添加においてもピークの位置や大きさ

に少し違いがあるが同様な傾向を示す。

　α令散ピークの極大値を示す温度をエポキシ樹脂硬化物のガラス転移点Tgとし・

10phr及び30phr添加系の値をTable3－3に示す。ブロックドウレタンの添加によっ
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Table 3-3 Tg (~O of Blocked Urethanes/Ep Blends 

Epoxy resin cured by DICY 

Tg ; 1 80"C 
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てかなり低温側にシフトするが，分子量によって差が見られる。10phr添加系では，

エポキシ樹脂との反応によって取り込まれて，析出する量が相溶性に起因してい

るため傾向がはっきりし参いが・3・phr添加系では・1ポリエ…秘系蜥串傾向に

あり・ポリエステル系瞭り込ま側犬態であるとい孝る・，このた菊Tgの低下は

ポリエステル系仁止瞬樫一テル系の方が牛さく澗㍉分樹大きし’

PP鰐U系では添曝1多く参ると逆に析出が進御鵬＜、なつたと考え

られる。

　硬化条件が160・C×1bO分あるいは180・C×30分の1段であるため，エポキシ樹脂

の硬化反応とブロックドウレタン中のイソシアナート基（ブロックドイソシアナ

ート基の反応開始温度は約1400Cである）との反応が同時に起こると考えられる。

その反応過程で，ブロックドウレタンの分子量によって，エポキシ樹脂との相溶

性が変化し，エポキシマトリックス中に取り込まれたウレタン成分が硬化反応の

進行と共に析出し，海島構造を形成すると考えられる。

3．3．5　電子顕微鏡観察

　破断面の電子顕微鏡観察結果をFig．3－10に示す。ジシアンジアミドの沈降防止

剤としてアエロジル200を用いているため，その凝集物の存在により，あまりきれ

いな破断面が見られなかった。破断面の形状として，非常に小さな粒子がブドウ

の房状に凝集した様に見られ，また，硬化時の体積収縮により生じたと思われる

細かいクラックが観察される。粒子径，粒度分布状態やクラックの発生状態は，

添加したブロックドウレタンによって異なり，動的粘弾性と接着物性の結果を支

持する結果であると考えられる。

3．4　結　論
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(a) (b) 

51lm 

Fig.3-10 SEMS Of fracture surFace of Blocked 

Urethanes/Ep blends 

(a)PPG-D2-PU 30phr 

(b)PMPA-2-PU 30phr 
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　ポリエーテル系及びポリエステル系ブロックドウレタンを種々合成し，ジシア

ンジアミド硬化一液性エポキシ接着剤への添加効果を検討した結果を次の様にま

とめた。

1）ブロックドウレタンを添加することによって接着物性が非常に大きく向上し

た。ポリエーテル系では、低添加量から効果が認められるのに対して，ポリエス

テル系では30phr以上の添加量さ効果を認めた。PTMG系ブロックドウレタンを添加

したエポキシ樹脂の接着物性が最も優れていることを明確にした。

2）動的粘弾性の結果は，エポキシマトリックスのTgはブロックドウレタンの添

加によってかなり低温側にシフトするが，ウレタン相の分散も観察され相分離構

造を示すが，用いたマクログリコールの化学構造及び分子量によって変化する。

3）破断面のSEM観察では，明確な相分離構造は見られず，細かい粒子が凝集した

ように見られ，微細なクラックも多数見られた。

　160。Cあるいは180。Cでの1段硬化のため，ブロックドウレタンと系内の活性水

素との反応及びエポキシ樹脂の硬化反応が，競争反応となるが，硬化に伴うウレ

タン相の析出による相分離構造に対して，マクログリコールの化学構造がエポキ

シ樹脂との相溶性に対して大きく影響することを認めた。ポリエステル系ではほ

ぼ相溶状態の可とう化によるため，高添加量で接着物性を向上させるのに対して，

ポリエーテル系では相分離構造を取りやすい。更に，PTMG系の方が微細な相分離

構造を形成しやすく，低添加量からの接着物性の向上に寄与するものと考えられ

る。相溶性の低いポリエーテル系では，分子量が更に影響し，エポキシ樹脂と化

学結合しているにもかかわらず，分子量が増加するとよりエポキシ樹脂網目から

析出されやすくなると思われる。また，ポリエーテル系を添加した系は，準構造

用接着剤として十分に使用可能な接着物性を発現することを認めた。

3．5　文　献
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第4章　種々のポリウレタンプレポリマーで鎖延長した一液性エポキシ接着剤の

　　　　物性

4．1　緒　言

　エポキシ樹脂において，優れた改質効果あるいは強靱性を得るためには，海島

構造の形成が不可欠であると考える。海島構造とは，非相溶系であるため，分子

レベルで相互に溶解しない異種ポリマーをいかに安定的に分散させるかが最も重

要な課題である1～3）。換言すると，エポキシ硬化物のミクロ的な海島構造を議論

する場合，エポキシ樹脂とウレタン成分との相互の溶解性，分子間の相互作用や

架橋などが大きな指針になる4・5）。つまり，エポキシ樹脂に対するウレタン成分の

導入の方法によって，モルホロジーが異なることが考えられる。本研究に沿って

例を挙げると・第3章で述べた様に・ブロックドウレタンを添加したエポキシ樹

脂を，ジシアンジアミドで硬化させる場合のモルホロジーと，本章の様に同成分

のポリウレタンプレポリマーと予め複数の水酸基を有するエポキシ樹脂をビスブ

ェノールA型エポキシ樹脂中で，in－situ重合により鎖延長し，エポキシ樹脂を

ジシアンジアミドで硬化させる場合のモルホロジーを比較することは非常に重要

である。本章第2節では，ポリウレタンプレポリマーのソフトセグメントとして

各種のマクログリコールを用い，その化学構造と分子量がウレタン／エポキシ鎖

延長硬化物の物性に与える影響について検討した。マクログリコールとして，ポ

リオキシテトラメチレングリコール（PTMG）の2官能，分子量1000，2000，ポリ

ヘキサメチレンカーボネートグリコール（PCG）の2官能，分子量1000，2000及

びポリブタジエングリコール（HTPB）の2．3官能（平均官能基数），分子量1200，

280②を用いた。それらの未硬化試料の粘着物性を測定し・硬化物の接着物性・動

的粘弾性及び電子顕微鏡観察によるモルホロジ』の結果からウレタン／エポキシ
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鎖延長系の改質効果についてまとめた。

　本章第4節では，マクログリコールとして，ポリオキシポリプロピレングリコ

ール（PPG）の2官能，分子量1000，2000，3000と3官能，分子量3000を用いて

ウレタン／エポキシ鎖延長系の物性とPPGの分子量の関係を検討した。

　また，一液性接着剤の使用前（硬化前）の物理的形態を大きく分けると，ペー

ストタイプと成形タイプ（テープ状，フィルム状）の2種類になる。本章の様に，

エポキシ樹脂の硬化前に，予めウレタン／エポキシを鎖延長により増粘させると，

粘着性を持つ成形タイプ接着剤が得られ，’工業的にも本章の意義は大きいと考え

られる。

4．2　ポリウレタンプレポリマー中のマクログリコールの影響

4．2．1　原材料

　ここで使用した原材料をTable4－1に示す。エポキシ樹脂として，2種類のビス

フエノールA型エポキシ樹脂（エピコート828，エポキシ当量＝190±5及びエピコ

ート1004，エポキシ当量二925±50，水酸基当量：約323，ジャパンエポキシレジ

ン㈱製）を減圧脱水して使用した。硬化剤に，ジシアンジアミド（mCY，ジャパ

ンエポキシレジン㈱製）を，硬化剤の沈降防止剤としてシリカよりもチキソトロ

ピー性付与が小さい炭酸カルシウムを使用した。

　マクログリコールとして，ポリエーテル系のポリオキシテトラメチレングリコ

rル（PTMG，三洋化成工業㈱製）の分子量1000及び2000（PTMG－1000，PTMG－2000

とそれぞれ略記），ポリカrボネート系のポリヘキサメチレンカーボネートグリコ

’
一
ル
（
ニッポラン981，980，日本ポリウレタンエ業㈱製）の分子量1000及び2000

　（PCG－1000，PCG－2000とそれぞれ略記），ポリブタジエン系のポリブタジエングリ

コール（Poly　bd　R－15HTl　R－45HT，出光石油化学㈱製〉の分子量1200及び2800
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Tab l a e 

Epoxy Resins 
CH3 CH3 

CH2CHCH2- (O tdt OCH2CHCH2) n~O t ft OCH2~H9H2 
O CH3 OH CH3 O 

Epikote 828 : n=0.12 
Epikote 1004 : n=5. 22 

Mac rog I yco I s 

Polyoxypropylene glycol 
(PPG: D i o I -1 OOO, D i o I -2000, D i o I -3000) 

CH3 
HO- (CH2-dHO) n~H 

(T r i o I -3000) 

CH3 
CH2-0- (CH2-tHO) x~H 

CH -O- (CH2-6HO) y-H 

CH2-0- (CH2-bHO) z~H 

Polyoxytetramethylene glycol (PTMG-1000, 2000) 

HO- (CH2CH2CH2CH20) n~H 

Polycarbonate glycol (PCG-1000, 2000) 

HO- (CH2CH2CH2CH2CH2CH20CO) n~H 
,, 

O 

Polybutadiene glycol (HTPB-1200, 2800) 

HO- { (CH2CH=CHCH2) O. 8- (CH2 H) O. 2} n~OH 

H=CH2 

4-1 Chem i ca l Structures of Raw Ma t e r 
i I 

S 
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（HTPB－1200，HTPB－2800とそれぞれ略記）をそれぞれ減圧脱水して用いた。

　ジイソシアナートとしては4，4’一ジフェニルメタンジイソシアナート（MDl，三

井化学㈱製）を用いた。

4．2．2　鎖延長エポキシ樹脂の合成と試験片の調製

　鎖延長エポキシ樹脂は，第2章で述べた反応器に，マクログリコールとMDlを

NCO／OH比2．01で仕込み，800Cで4時間反応させてポリウレタンプレポリマーとし

た。還流冷却可能な同様の反応器中で，2種類のエポキシ樹脂（エピコート1004：

20phr，エピコート828：100phr）をトルエンに溶解し，1先に合成したポリウレタ

ンプレポリマーの所定量（10phr～100phr）を加えて100。Cで4時間エピコ』卜1004

の水酸基と反応させた。皮応の終了は，赤外吸収スペクトルを用いて2270cm”1の

イソシアナート基の消失により確認した。室温まで冷却後，ジシアンジアミドを

8phrと炭酸カルシウム（固形分の25重量％）を加え十分に混合した後，減圧下で

トルエンを完全に留去した。ウレタン鎖延長エポキシ樹脂の配合組成をTable4－2

に示す。エポキシ樹脂の硬化は1800C×45分の1段で行った。

4．2．3㌔物性測定

　アルミ箔と未硬化物との粘着試験として，5kg荷重で1分間圧締した試験片の180

度はく離強さを200mm／minの引張速度で測定した。接着物性，動的粘弾性の測定及

び破断面の電子顕微鏡観察は第3章と同じ方法で行った。

4．3　結果と考察

4．3．1　鎖延長エポキシ樹脂の調製

　エポキシ樹脂とポリウレタンプレポリマーの反応において、エポキシ樹脂の二
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Table　4－2　　FormuIation

Epikote828
Epikote1004
PU＊prepolymer
Dl　CY

CaCO3

　100　phr

　　20

10～100
　　　8

　　25wt％

PU＊＝Polyurethane
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級水酸基とイソシアナート基の反応から生成するウレタン結合及びエポキシ基と

イソシアナート基の反応からオキサゾリドン環の生成が考えられるが，今回は無

触媒で行っており，ウレタン結合の生成が優先すると考えられる。反応物の赤外

吸収スペクトルからは，イソシアナート基（2270cm－1）の吸収の減少にしたがっ

て，ウレタン結合に起因する二級アミノ基（3336cm－1）及びカルボニル基（1730

cm－1）の吸収は増加した。オキサゾリドン環に基づく吸収は，ウレタン結合存在

下では，非常に判別が難しいが，先に述べた二級アミノ基の吸収の増加及びエポ

キシ基（914cm”1）の吸収の減少がないことから，オキサゾリドン環はほとんど生

成していないと考えられる。エピコート1004は一分子中に5個程度の二級水酸基

を有しているため，ポリウレタンプレポリマーの反応量（以下，反応量）が多く

なるとゲル化する傾向がある。特に，低分子量の1000－PUs（分子量1000のウレタ

ン鎖）あるいは平均官能基数2．3であるHTPB系は，その傾向が強く，高反応量の樹

脂が得られなかった。トルエン留去後は半固体であり，シートやテープ状の任意

の形に成形可能である。次に，硬化段階でジシアンジアミドとエポキシ基の反応

によりウレタン鎖を含んだエポキシ樹脂硬化物となる。反応量が比較的多い場合

の調製および硬化過程をFig．4－1に模式的に示す。反応量が少ない場合は，ジシア

ンジアミド未反応の状態ではウレタン鎖延長エポキシ樹脂は，比較的線状の分子

になる傾向が強いと考えられる。

4．3．2　粘着物性

　鎖延長未硬化エポキシ樹脂の粘着物性とポリウレタンプレポリマーの反応量の

関係をFig．4－2にPTMG系，Fig．4－3にPCG及びHTPB系を示す。pTMG系においては，

1000－PUsでは40phrで，2000－PUsでは60phrでそれぞれピークを示す。そのピーク

の極大値は，ほぼ同じであるが，2000－PUsは1000－PUsよりもピークの幅が広い。

PCG系においては，1000－PUsでは30phrで，2000－PUsでは50phrで，それぞれピーク
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