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アミン町エポキシ共触媒系でポリプロピレングリコーノレと卜 Jレエンー2，4-ジイソシアナートからワンショ

ット法でポリウレタンを合成する際に酢酸ピ、ニノレ VAcを添加してポリウレタンの改質を行った，VAc添加

試科の応力緩和時間は増大し，ポリウレタンの欠点である熱的特性が大巾に改良された.この系においては

VAc添加量が 8重量%のところに最適量が存在する.

これに対応する結果が誘電緩和の実験からも認められ，添加量とともに増加する.

乙れらの ζ とは VAcが一次結合で架橋系に寄与しているためと考えられる.

1 . 緒言 3. 結果および考察

3.1. 応力緩和
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ポリウレタンの改質に関する研究第2報において，各

種のビ、ニJレモノマーを 1段法でポリウレタン中lと添加す

ると添加したピ、ニノレモノマ{は一氏結合的にポリウレタ

ン系中にポリマーとなって導入される乙とを認めた.

ワンショッ卜系に VAcをポリプロピレングリコール

(PPG) に対して 3~10重量%で添加した応力緩和曲線

を図1~図3 に，また，その応力緩和時間を表 u乙示す.

本研究においては，酢酸ピニJレを種々の濃度でポリウ

レタン重合系中に添加した;場合にどのような物性をもっ

たものが得られるかを，力学緩和と誘電緩和現象からし

らべた.

表1 各温度におけるVAc添加量と緩和時間

2. 実験

酢酸ビ、ニJレ(以下 VAcと略記〕は常法の手段で精製

したものを用いた.試科の合成は前報と同じ方法で，ま

た，力学物性ならびに電気物性の測定は別報(エラスト

マーの物性lと関する研究第 1報)に記載の方法で行っ

た.
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1*本報を〔合成ゴムの改質に関する研究(第3報)Jとする.

本研究は材料研究グループで行った.
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VAc添加量と応力緩和時間τをプロットすると図4の

ようになり，いずれの温度でもVAc添加量が8%の所に

て r値のピークが生じる.

τ値lζピークが生じる原因としては， VAcがポリウレ

タンの生成過程において架橋的に系中lと入り，しかもそ

れが熱的に安定な一次結合で結ばれているためと考えら

れる.添加量が 8%を越えた場合lζて値が低下するの

は，触媒量，その他の配合的因子lC基くものと考えら

れ，さらに適正配合を検討する必要があろう.乙の配合

系においては8%以上のVAcの添加は無意味で架橋形態

への寄与はないと思われる.
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図 4 VAc添加量と緩和時間の関係
o 80.C， . 100.C， ~ 120"c 

3.2. 誘電的性質

図5lClOKCPSにおける誘電損率 εMの温度分散を示

す.未変性ポリウレタンの吸収位置は約4rcにあり，

VAcの添加量が増加するに伴って吸収位置は高温側に

移行する.

1.0 

温度("eJ
図 5 10KCPSにおけるεHの温度特性

VAc添加量(重量%)

o 0 EB 8 

~ 3 cf) 10 

() 5 

また，ピークの大きは VAc添加量とともに増大する
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が， 10wt %のものでは逆に減少している.図6，図7は

この吸収の周波数スペクトノレの一例で未変成ポリウレタ

ンとVAc5wt%のものを示す.ピークは時間と温度~C依

存していて，この吸収が緩和現象に基づくものであるこ

とを示している.
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図6の吸収曲線いつにおける高温，低周波数側の立

ち上がりは明らかに伝導損失によるものであり， VAc'， 

量の増加に伴って大きくなる傾向が認められる~

吸収曲線のピーク位置 (frr吋 を 温 度 ( 古 ) に

してプロツトした Trans凶SI出tionmapを図 8~にζ示した.
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各試料共測定温度範囲内では直線とみなすことができ

る.緩和過程の見かけ上の活性化エネルギ-.dH勺まこの
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直線の傾きから計算され， VAc量の増加に伴って一様

に大きくなっている.

同じような傾向が活性化エントロピ-.dS長にも認めら

れる .dS*は温度に依存するので70'Cの値を比較すると

約50~60 (e.U)の聞で VAc量に比較して増大してい

る.ただし .dH授と .dS*は，次式から計算したものであ

る (4)

L1H* = 2.303Hm-RT (1) 

L1S九 2.303R(log 2nfmax何苧J子)-R (2) 

ここでmは図 8の logfmax-十 曲線の勾配， R

l士気体定数， Tは絶対温度， hおよびkはプランク定数

とボJレツ7 ン定数である.(1)式中の右辺第2項の RTは

約0.6kcal/mol程度であるので省略して考えた.図 9f乙

.dH*と.dS*の VAcj添加量依存牲を示した.
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次l乙誘電吸収強度 dどは単位体積中の極性基数Nと永

双極子能率 μ等l乙関係、づけられ，吸収形ポリ 7 ーでは

.d，'は NgflYT ~乙比例することが知られている.分

子間相互作用係数gおよび ρが不変であれば dピは極性

基濃度Nの直接の目安となる.図10fこ.d，'と温度の関係
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をもたらしている.しかしこの架橋効果は図11に見られ

るようにVAcが6重量%以下では分子運動を阻止する程

強いものではなく擬似架橋と考えた方が適当であろう.

VAc6重量%以上では一次結合により網目構造が形成さ

れるため可動な極性基濃度が減少し dピに山が現われ，

更に，網目構造の進展に伴い緩和時間の分布が大きくな

るものと推測される.

前田昭徳小|鳴憲三稲垣慎二
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を示した.

ただし dピは cコl匂-coleプロットから求めた.
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以上の実験からつぎのようなことが明らかになった.

1) ポリウレタン反応系中に VAcモノ 7 ーを添加す

るζ とによって応力緩和時間が増大し，ポリウレタンの

欠点とされている熱的特性が大巾に改良されることを認

めた.この系においては VAc添加量が 8重量%のとこ

ろに最適量が存在する.

2) これに対応する事実が誘電緩和の実験からも認め

られた.

誘電緩和過程の見かけの活性化エ才、jレギーは添加量と

ともに増加する傾向がある.

3) これらのことはVAcが単にホモポリマーとして存

在するのではなく，一次結合で架橋系に寄与しているた

めと考えられる.

(昭和47年 5月17日.

究講演会発表. ) 

日本コやム協会第39回通常総会研

とま4 

図10日されるよう日ノはす吋し直線関係を

保ち Ngμ2が温度依存性のないことがわかる.

おける jどの VAc量との関係を図111ζ示す.
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図10 ホリウレタンのVAc添加によるL1E:'の温度特性
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VAc添加:，:， [屯民%J
図11 VAc添加によるAε'とβ UJ!:i_化

'T=70'C: 

また図1Hとは緩和時間の広がりを示す Fも併記してあ

る L1εノおよひ、F共VAc量lこ対してピークを持つ曲線とな

っている.そのピークを与えるVAc量は約6重量%であ

10 4 

る.

以上の実験結果から ，L1H*が VAc量の増加に伴っ

て大きくなることは VAcが架橋剤となって網目構造

を形成するために分子回転に対する束縛が大きくなる

と解釈される.さらにまたこのために平均緩和時間で

(=研お)が VAc量の増加につれて長くなる結果


